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1. INTRODUCAO

A Biblioteca Publica Pelotense, patriménio histérico e cultural da cidade de
Pelotas-RS, foi fundada em 1875 e permanece até hoje em plena atividade,
enriguecendo a cultura da comunidade pelotense e da regido (Biblioteca Publica
Pelotense, 2008). Dos diversos materiais utilizados em sua constru¢gdo e em seu
mobiliario, destaca-se a madeira. Segundo Oliveira et al. (1986), a madeira € um
material de origem organica e como tal estd sujeita a deterioracdo por agentes
biolégicos.

Entre os principais agentes de biodegradacdo, os cupins representam um
dos grupos que causam maiores prejuizos. Conforme Milano e Fontes (2002), em
areas urbanas mundiais, estima-se que o0s gastos com tratamentos, reparos e
substituicbes de pecas atacadas por cupins alcance valores na ordem de 5 a 10
bilhdes de dolares anuais. Os mesmos autores salientam que os cupins de madeira
seca mais importantes nas areas urbanas sul-americanas pertencem ao género
Cryptotermes, sendo que, para o Brasil, Cryptotermes brevis é citada como praga
mais importante (Araujo, 1980).

O ataque de Cryptotermes brevis a madeira encontra-se, diretamente,
associado a resisténcia ou durabilidade natural deste material, sendo que cada
espécie de madeira apresenta uma determinada resisténcia. A resisténcia natural
muito pronunciada de algumas espécies deve-se a presenca de substancias
guimicas (extrativos) no lenho, altamente toxicas aos organismos de biodegradacao
(Santini, 1988). Nesse sentido, madeiras de alta resisténcia natural apresentam uma
prolongada vida util, o que garante um uso mais racional das pecas de madeira.

Contudo, o presente estudo tem por objetivo verificar a resisténcia natural de
madeiras, em condigcbes de uso, existentes no prédio da Biblioteca Publica
Pelotense, quanto ao ataque de Cryptotermes brevis.

2. MATERIAL E METODOS

Este estudo foi realizado no prédio da Biblioteca Publica Pelotense, situado
na Praca Coronel Pedro Osorio, n° 103, no Centro Histérico de Pelotas-RS. O prédio



foi construido em estilo neoclassico e ocupa uma éarea de 1.340 m2 (Biblioteca
Publica Pelotense, 2008).

Pelotas localiza-se na metade meridional do estado do Rio Grande do Sul e
caracteriza-se por apresentar clima subtropical imido, com temperatura média anual
de 17,6°C, precipitacdo pluviométrica de 1.249 mm além de umidade relativa do ar
na faixa de 80% (Rosa, 1985).

Realizou-se, inicialmente, um levantamento dos exemplares de madeira
existentes no prédio da Biblioteca Publica Pelotense, considerando pecas
estruturais, pisos, esquadrias, forro e mobilidrio. Em seguida, as pecas de madeira
analisadas foram identificadas por técnicas de macroscopia da madeira, conforme
descrevem Mainieri et al. (1983) e Muiiiz & Coradin (1992).

Para a avaliagdo do ataque de Cryptotermes brevis as pecas de madeira
foram realizadas adaptacbes a norma ASTM-D 3345 (1994), de acordo com a
Tabela 1.

Tabela 1: Avaliacdo do ataque de Cryptotermes brevis em pecas de madeira.

Avaliacdo da peca de madeira Nota
Peca livre de ataque. 10
Ataque moderado, presenca de orificios, mas sem comprometimento da peca. 5

Ataque intenso, presenca de orificios, tineis e galerias. Comprometimento na

utilizacdo da peca. 0

Nas pecas de madeira onde foi verificada a incidéncia de ataques de
Cryptotermes brevis, foram coletados espécimes e residuos fecais. Os espécimes
coletados foram acondicionados em recipientes com alcool 70% e levados ao
Laboratorio de Preservacdo da Madeira do DEA/FEA da UFPel para triagem. Por
fim, a confirmacado da identificacao foi realizada por taxonomista especialista neste
grupo de insetos.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

Na Tabela 2 sdo apresentados os resultados obtidos no levantamento das
pecas de madeira existentes no prédio da Biblioteca Publica Pelotense,
considerando espécie de madeira, forma de uso e nota obtida conforme o grau de
ataque do Cryptotermes brevis.

Tabela 2: Caracterizacdo das pecas de madeira existentes no prédio da Biblioteca
Publica Pelotense, considerando espécie, uso e avaliacdo quanto ao ataque de
Cryptotermes brevis, Pelotas-RS, 2008.

Espécie de madeira Uso Nota
Araucaria angustifolia Piso do mezanino 0
Araucaria angustifolia Estrutura de apoio da clarabdia 0
Araucaria angustifolia Moldura de quadro 0
Araucaria angustifolia e Pinus sp.  Cadeiras 0

Cedrela fissilis Mesas 10




Cedrela fissilis Armario 10

Cordia trichotoma Corriméo 5
Cordia trichotoma Estante para livros 5
Dinizia excelsa Piso do 1° pavimento 10
Dinizia excelsa Piso do 2° pavimento 10
Ocotea porosa Escrivaninha 10
Quercus spp. Mesas e cadeiras 10

A partir da analise dos dados obtidos, verificou-se que as espécies de
madeira encontradas, embora submetidas as mesmas condicbes ambientais no
interior do prédio, apresentaram variagdo em relacdo a intensidade de ataque de
Cryptotermes brevis. Pode-se atribuir este comportamento a quantidade e nivel de
toxidade dos extrativos presentes na madeira.

Barbosa et al. (2003) afirmam que a alta resisténcia de algumas espécies
madeireiras vem sendo explicada com base nas propriedades de seus componentes
quimicos, pois € consenso que existe uma estreita relagdo entre o teor de extrativos
e a durabilidade natural da madeira.

Observa-se que as pecas de madeira constituidas por Araucaria angustifolia
foram severamente atacadas, apresentando nota zero nas avaliacdes realizadas.
Esta condicdo de ataque severo manifestou-se para diversas formas de uso da
madeira, como, piso do mezanino, estrutura de apoio da clarabdia e moldura de
quadro, resultando em um comprometimento total na vida Gtil dessas pecas.

Do mesmo modo, as cadeiras constituidas de Araucaria angustifolia e Pinus
sp. também sofreram atague severo, com comprometimento em sua vida Util,
obtendo nota zero nas avaliacbes. Esse fato, por sua vez, evidencia a baixa
resisténcia natural dessas duas espécies ao atague de Cryptotermes brevis, o que
corrobora com as afirmacgdes de Stumpp et al. (2006).

As pecas constituidas por Cordia trichotoma (louro-pardo) armario e estante
para livros, foram moderadamente atacadas, sendo avaliadas em nota cinco. De
acordo com Carvalho (1994) e Mainieri & Chimelo (1989), a madeira de louro-pardo
apresenta baixa resisténcia natural. Para as pecas de Cedrela fissilis (cedro) nao
foram observados sinais de ataque de Cryptotermes brevis. Embora Reitz et al.
(1983) e Carvalho (1994) considerem a madeira de cedro de resisténcia natural
moderada. Este comportamento das madeiras de louro-pardo e cedro, contraditorio
as afirmacbes de alguns autores, pode ser atribuido as especificidades e
preferéncias de ataque de Cryptotermes brevis, particularmente, quando se avalia
madeiras em condi¢cdes de uso.

Para as pecas de madeira constituidas por Dinizia excelsa ndo foram
observados sinais de ataque, obtendo nota dez nas avaliagfes. Isto evidencia a
elevada resisténcia natural dessa espécie, confirmando Lorenzi (2002). Igualmente,
as pecas constituidas por madeira de Ocotea porosa e Quercus spp. nao
apresentaram sinais de ataque, o que configura nota dez nas avaliacdes. Fato que



comprova a alta resisténcia natural destas espécies, conforme a descricdo de
Carvalho (1994) e Hunt & Garratt (1938), respectivamente.

4. CONCLUSOES

A partir dos resultados obtidos nas condi¢cées em que foram realizados os
estudos, pode-se concluir que:

a) As madeiras de Araucaria angustifolia e Pinus sp. apresentam maior
suscetibilidade ao ataque de Cryptotermes brevis;

b) Cedrela fissilis, Dinizia excelsa, Ocotea porosa e Quercus spp. possuem
resisténcia natural ao ataque de Cryptotermes brevis.
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