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Resumo:

A escassez de madeiras nativas de alta resisténcia a biodegradacdo condicionou a utilizagdo de espécies
menos duraveis, principalmente, dos géneros Eucalyptus e Pinus. Porém, devido a baixa resisténcia dessas
madeiras a organismos xilofagos, ha a necessidade de preserva-las. A substitui¢do de seiva ¢ um dos métodos
utilizados no tratamento de madeiras, apresentando uma féacil trabalhabilidade, baixo custo e boa eficiéncia. O
trabalho teve por objetivo determinar o ritmo de absor¢do de preservativo hidrossoluvel pelo método de
substituicdo de seiva para madeira de Eucalyptus sp.. No estudo, foram utilizados oito moirdes roligos de
Eucalyptus sp. de 1,80m de comprimento e didmetro entre 6 e 12cm, oriundos de plantios homogéneos do
Centro Agropecudrio da Palma da UFPel. Os moirdes foram dimensionados, descascados e levados ao
Laboratdrio de Preservagdo da Madeira do DEA no Campus Universitario do Capdo do Ledo da UFPel, onde
foram submetidos ao tratamento por substitui¢do de seiva. O preservativo utilizado foi o CCB (Cobre, Cromo ¢
Boro) com a seguinte formulago: 38,1% de sulfato de cobre; 35,9% de dicromato de potassio e 26,0% de acido
borico, tendo concentragdo de 2%. Conforme o método de substitui¢do de seiva, os moirdes foram colocados em
posicdo vertical em um tanque de 200 litros com a solugdo preservativa, em local arejado e coberto. O curto
periodo entre o corte das arvores e o inicio do tratamento garantiu o elevado teor de umidade das amostras. O
experimento foi realizado durante os meses de junho e julho de 2008. Foram realizadas medigdes a cada dois
dias do ritmo de absor¢do do preservativo pelos moirdes de Eucalyptus sp., desenvolvendo-se uma régua
especifica para acompanhar o experimento. Para os moirdes atingirem a retengdo de 6,5Kg de ingrediente ativo
por metro cibico de madeira, de acordo com a norma EB-596 da ABNT, foram necessarios 29 dias de
tratamento preservativo. O ritmo de absor¢do de preservativo hidrossoliivel obteve média diaria de 1,161 litros,
neste periodo a temperatura média foi de 14,3 °C e a umidade relativa do ar foi de 88,9%. Durante a execugdo do
tratamento preservativo a temperatura variou entre 6,7 °C ¢ 19,0 °C e a umidade relativa entre 63,3 ¢ 98,8%, o
que possibilitou verificar a influéncia destes fatores no ritmo de absor¢do de solugdo preservativa pela madeira
de Eucalyptus sp., sendo necessario ampliar as investigagdes, a fim de observar o comportamento de absorgdo de
solugdo preservativa em outros periodos do ano.



